Textilni zkuSebni ustav, s.p.

Vaclavska 6, 658 41 Brno, Ceska republika

ZkusSebni laborator

PROTOKOL
0 ZKOUSKACH

AZL 16/0746-02

ZADAVATEL: JUB a.s.
Masarykova 265
399 01 Milevsko

VZOREK: Natérova hmota JUPOL Amikol (antimikrobialn€ upravend)
(dle idaji zadavatele) - disperzni malii'ské barva
- 1 vrstva penetrace (1x fedéné Akril Emulze) + 2 vrstvy
malifské barvy
Referenéni disperzni maliiska barva bez antimikrobidlni apravy

'PREDMET ZKOUSENf:  Zkouseni t&innosti natérovych hmot proti ptisobeni hub a plisni.

PODMINKY POUZITI  Protokol obsahuje vysledky zkousek, které se vztahuji jen k piedlozenému
PROTOKOLU:  vzorku. Odbér vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmi byt
reprodukovan jinak neZ cely. K reprodukovéni ¢asti protokolu si musi

zakaznik vyZadat souhlas zkuSebny, ktera protokol vystavila.

PROTOKOL VYSTAVIL:  Mgr. H. Polatkova, Ph.D. flaicorn!
PREKONTROLOVAL:  Ing. L. Vaculova Phsstrrd
POCET STRAN: 4

DATUM’Pl'lIJ ETi DATUM PRQVEDENi DATUM VYSTAVENI
ZAKAZKY: ZKOUSEK: PROTOKOLU:
7.7.2016 15.7.-16.8.2016 31.10.2018

@ http://www.tzu.cz
P chz@tzu.cz

B +420 543 426 720
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METODIKA ZKOUSEK:
ZkouSeni ucinnosti ndtérovych hmot proti piisobeni hub a plisni
stanoveni bylo provedeno podle zkusebni metody CSN EN 15457.

Pouzité mikroskopické houby (kultury dodané z Ceské sbirky mikroorganisma):

CCM 8155 Aspergillus niger

CCM F-348 Cladosporium cladosporioides
CCM 8182 Aureobasidium pullulans
CCM F-161 Penicillium funiculosum

Podminky zkousky:
- velikost vzorku: @ 55 mm
- pocet vzorkt: 3 referenéni vzorky + 3 upravené vzorky
- priprava vzorku: dle udaji poskytnutych zadavatelem (natérovd hmota nanesena
na steriln{ filtraéni papir)
- doba zrani vzorki: 11 dnti
- podminky pro zrani vzorka: teplota (23 + 2) °C, relativni vlhkost (50 + 5) %
- pouzitd koncentrace plisni: 10° - 107 spor/ml
- Zivné medium: Malt Agar
- teplota v inkubatoru: (24 + 2)°C
- doba plsobeni mikroorganismu na zkuSebni vzorky: 7, 14, 21 dni

Rist plisni byl hodnocen podle stupnice:
0 — Zadny rast na povrchu vzorku
1 — rtst viditelny pouhym okem pokryvajici do 10 % povrchu vzorku
2 — rust viditelny pouhym okem pokryvajici 10 az 30 % zkouSeného povrchu
3 — rist viditelny pouhym okem pokryvajici 30 az 50 % zkouSeného povrchu
4 — znaCny ruast pokryvajici 50 az 100 % zkouSeného povrchu
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VYSLEDKY ZKOUSEK:
Filtra¢ni papir — kontrolni vzorek
Vlastnost Zkugehnl Mg¢fici jednotka 7jisténé hodnoty
metoda
ZkouSeni ucinnosti 5 7 dni 14 dni 21 dni
ndtérovych hmot CSN EN Stupes
proti piisobeni hub a 15457 P 4 4 4
plisni
Referen¢ni disperzni maliiskd barva bez antimikrobidlni ipravy
Vlastnost Zuzchnl Mg¢fici jednotka Zjisténé hodnoty
metoda
ZkousSeni ucinnosti 5 7 dni 14 dni 21 dni
ndtérovych hmot CSN EN Stupeit
proti pusobeni hub a 15457 p 4 4 4
plisni
Nitérova hmota JUPOL Amikol (antimikrobiilné upravend)
- disperzni malii'ské barva
- 1 vrstva penetrace (1x fedéna Akril Emulze) + 2 vrstvy maliiské barvy
Vlastnost ZidiEabn Mg¢fici jednotka Zjisténé hodnoty
metoda
ZkousSeni ucinnosti 5 7 dni 14 dni 21 dni
ndtérovych hmot CSN EN .
proti pﬁ);obem'hub a | 15457 Stupetl 0 0 0
plisni (IZ>10mm) | (IZ=7 mm) | (IZ=3 mm)

1Z — inhibi¢ni z6na
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FOTODOKUMENTACE:

Hodnoceni po 21 dnech

Referenéni disperzni maliiska barva bez N‘ité“’_"ﬁ. hmot.a} JIVJPOL Am,ikol
antimikrobilni ipravy (antimikrobiilné upravena)
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