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Véc: ODBORNY POSUDEK k posouzeni zdravotni nezavadnosti vyrobki firmy JUB a.s.
Cast 1.: Systém 1, Systém 2, Systém 3, Systém 4, Systém 5, Systém 7
= [ Posouzeni na zakladé vysledki stanoveni emisi tékavych organickych latek
= [I. Posouzeni odolnosti vii¢i dezinfekénim pfipravkim
= III Posouzeni vlivu na senzorické vlastnosti potravin

PREDMET ZADOSTI:

K Vasi zadosti o posouzeni zdravotni nezavadnosti dale uvedenych vyrobki, produktii firmy JUB as.,
Masarykova 265, 399 01 Milevsko, vam sdélujeme, Ze vaSe objednavka byla vSZU piijata pod
zn. smlouvy EX 51 373 12 dne 11.10.2005, s Dodatkem ze dne 29.11.2005.

Zdravotni nezavadnost vyrobki (Systém 1,3,5,7) byla posouzena na zakladé vysledki stanoveni emisi
tékavych organickych latek z predlozenych testovanych vzorki. Vyrobky byly posouzeny v souladu
s Prilohou &1 k Nafizeni vlady & 163/2002 Sb., bod 3. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi,
pismeno a) uvolfiovani toxickych plynt.

Zvoleny vyrobek (Systém 4) byl testovan z hlediska jeho odolnosti viiéi dezinfekénim pfipravkim.
U vybranych vyrobki (Systém 1,2,3,4) byl posuzovan jejich vliv na senzorické vlastnosti potravin.

PREDLOZENE VZORKY:

Vzorek & 12/05/201 Systém 3. Ziklad ,,Akril emulze* + ,,JUPOL LATEX POLMAT*

Vzorek natérového systému zakladni natdr Akril emulze (fedény vodou 1:1) + ,JUPOL LATEX
POLMAT®, oznateny zadavatelem jako Systém 3, orozmérech 40x40 cm, zabaleny a oznateny dle
dispozic akreditované laboratofe, byl dodan zadavatelem, vsouladu se Standardnim operacnim
postupem SOP 1/12.

Vzorek & 12/05/203 Systém 5. Ziklad ,,EMAJL PRIMER* + ,,JUBIN EMAJL*

Vzorek nétérového systému ,,EMAJL PRIMER“ + _JUBIN EMAIJL", oznaleny zadavatelem jako
Systém 5, o rozmérech 40x40 cm, zabaleny a oznaleny dle dispozic akreditované laboratofe, byl dodan
zadavatelem, v souladu se Standardnim operagnim postupem SOP 1/12.

Vzorek ¢&. 12/05/205 Systém 7. ,,JUBIN LASUR *

Vzorek vyrobku ,,JUBIN LASUR® - lazurovaci natér na dfevo, oznateny zadavatelem jako Systém 7,
orozmérech 40x40 cm, zabaleny aoznafeny dle dispozic akreditované laboratofe, byl dodan
zadavatelem, v souladu se Standardnim opera¢nim postupem SOP 1/12.

Vzorek & 12/06/005 Systém 1. Zaklad ,,Akril emulze* + ,,AMIKOL “

Vzorek natérového systému zakladni natér Akril emulze (fedény vodou 1:1) + ,,AMIKOL®, oznaceny
zadavatelem jako Systém 1, o rozmérech 40x40 cm, zabaleny a oznaleny dle dispozic akreditované
laboratofe, byl dodan zadavatelem, v souladu se Standardnim operaénim postupem SOP 1/12.

TELEFONNI CiSLO USTREDNY: 267 081 111 BANKOVNI{ SPOJENI: 1730101/0710 IC: 75010330
FAX: 272 744 354



PREDLOZENA DOKUMENTACE:

Piilohou Vasi zadosti je tato dokumentace:

a) Bezpetnostni list ,,AKRIL EMULZE", vypracoval JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko,
5 stran, datum vydéni/datum revize 01.08.2004

b) Bezpetnostni list ,JUPOL LATEX MAT, POLMAT, SATEN®, wvypracoval JUBas.,
Masarykova 265, 399 01 Milevsko, 5 stran, datum vydani/ datum revize 01.02.2005

¢) Bezpetnostni list ,EMAJL PRIMER", vypracoval JUB as., Masarykova 265, 399 01 Milevsko,
4 strany, datum vydani/datum revize 01.08.2004

d) Bezpeénostni list,,JUBIN EMAJL®, vypracoval JUB as., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, 7 stran,
datum vydani 17.05.2004, datum revize €. 2 - 11.06.2005

e) Bezpetnostni list ,JUBIN LASUR®, vypracoval JUB as., Masarykova 265, 399 01 Milevsko,
4 strany, datum vydani/datum revize 01.08.2004

f) Bezpetnostni list ,AMIKOL®, vypracoval JUB as., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, 5 stran,
datum vydani/datum revize 01.08.2004

g) Technicky list 01 ,Zakladni natéry®, vypracoval JUB as., Masarykova 265, 399 01 Milevsko,
1 strana, bez dalsiho upfesnéni

h) Technicky list 38 ,Kryci natéry na dfevo a kov", vypracoval JUB a.s., Masarykova 265, 399 01
Milevsko, 1 strana, bez dal$iho upfesnéni

PROVEDENE ZKOUSKY I

Vzhledem k tomu, e posuzované vyrobky jsou urdeny i pro pouZiti ve vnitinim prostfedi staveb, byly
piedlozené vzorky & 12/05/201, & 12/05/203, €. 12/05/205 a ¢. 12/06/005 testovany z hlediska emise
t8kavych organickych latek, a to dale popsanym zpiisobem.

ZkuSebni metoda
Viechny testy byly provedeny podle standardniho operatniho postupu SOP 1/12, evidovaného
pod pofadovym &islem 23 v "Piirucce jakosti".

Vysledek stanoveni
Vysledky stanoveni jsou uvedeny v nasledujicich Protokolech:

.Protokol o vysledku laboratornich zkouSek &.12/05/201. Stanoveni organickych latek (VOC)
podle SOP 1/12. Vydala Akreditované zkuSebni laboratof €. 1206.3 dne 08.02.2006.“
Testovany vzorek 12/05/201 neni zdrojem zvySenych emisi tékavych organickych latek (VOC).

.Protokol o vysledku laboratornich zkouSek &. 12/05/203. Stanoveni organickych latek (VOC)
podle SOP 1/12. Vydala Akreditovana zkuSebni laboratof &. 1206.3 dne 07.02.2006.
Testovany vzorek 12/05/203 neni zdrojem zvySenych emisi tékavych organickych latek (VOC).

Protokol o vysledku laboratornich zkouSek &. 12/05/205. Stanoveni organickych latek (VOC)
podle SOP 1/12. Vydala Akreditovana zkuSebni laboratof ¢. 1206.3 dne 25.01.2006.
Testovany vzorek 12/05/205 neni zdrojem zvySenych emisi t€kavych organickych latek (VOC).

~Protokol o vysledku laboratornich zkouSek ¢&. 12/06/005. Stanoveni organickych latek (VOC)
podle SOP 1/12. Vydala Akreditovana zkuSebni laboratof €. 1206.3 dne 15.02.2006.“
Testovany vzorek 12/06/005 neni zdrojem zvySenych emisi tékavych organickych litek (VOC).

ODBORNE POSOUZENI I:

7. vysledkai testi uvedenych v Protokolech o vysledku laboratornich zkousek & 12/05/201,
& 12/05/203, & 12/05/205 a & 12/06/005, které byly vydany Akreditovanou zkuSebni laboratori
& 12063, azdokumentace, kterou jsme obdrzeli od zadavatele, firmy JUB as., Masarykova 265,
399 01 Milevsko, k dale uvedenym vyrobkiim, produktim téze firmy, vyplyvd, Ze posuzované
vyrobky, z hlediska emise tékavych organickych latek, vyhovuji pro pouzivini v interiérech
staveb.



PROVEDENE ZKOUSKY II

Vzhledem ktomu, e posuzovany vyrobek ,JUPOL LATEX SATEN® je urfen i pro pouZiti
ve zdravotnickych zafizenich, byla testovana a vyhodnocena jeho odolnost viiéi dezinfekénim
a &isticim pripravkiim, a to na pracovisti Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM),
v Nérodni referen¢ni laboratofi (NRL) pro dezinfekci a sterilizaci.

ODBORNE POSOUZENI II:

Odborné posouzeni a vysledky testii vyrobku ,JUPOL LATEX SATEN" jsou uvedeny v pfikladané
Laboratorni expertize ,,Hodnoceni odolnosti vii¢i dezinfekci a CiSténi materialu™ €. 51 373 12/2006.
Spoluprace s CZZP 12-1257/05. Vypracovali: MUDR. Véra Melicher¢ikova, CSc., Ing. Jan Urban.
Technicka spoluprace: Lenka Kubikova. Vyrobek ,,JUPOL LATEX SATEN® je mozné pouzivat ve
zdravotnickych za¥izenich, pokud to bude v souladu s vysledky uvedenymi v této expertize.

PROVEDENE ZKOUSKY 11l

Vzhledem k tomu, e posuzované vyrobky ,,AMIKOL", , JUPOL LATEX MAT", LJUPOL LATEX
POLMAT“ a ,JUPOL LATEX SATEN®“ jsou ureny i propouziti, pfi kterém dochazi k jejich
nepiimému kontaktu s potravinami, byly tyto vyrobky testovany zhlediska jejich pfipadného
ovliviiovani senzorickych vlastnosti potravin, a to na pracovisti Centrum zdravi a Zivotnich podminek,
(CZZP), v Narodnim referenénim centru (NRC) pro plasty a pfedméty bézného uZivani.

ODBORNE POSOUZENI I11:

Odbomé posouzeni a vysledky testli vyrobkli jsou uvedeny v pfikladaném ,Protokolu o senzorické
zkousce & S12-1257/05% ze dne 16.01.2006. Zkousky provedla Ing. Lenka Votavova.

Z uvedeného Protokolu vyplyva, Ze natérové hmoty ,AMIKOL®, ,JUPOL LATEX MAT",
LJUPOL LATEX POLMAT* a ,,JUPOL LATEX SATEN“ neovliviiuji senzorické vlastnosti
potravin, je mozné jejich pouziti v potravinaiskych provozech.

ZAVER:

Na zakladé vysledki viech vy$e uvedenych testii je mozné konstatovat:

1. Vyrobky ,,AMIKOLY, ,JUPOL LATEX MAT< ,JUPOL LATEX POLMAT% ,JUPOL
LATEX SATEN“ _EMAJL PRIMER% ,JUBIN EMAJL* a ,JUBIN LASUR*“ vyhovuji
pro pouzivani v interiérech staveb.

2. Vyrobek ,,JUPOL LATEX SATEN“ je mozné pouzivat ve zdravetnickych zarizenich, v souladu
s vysledky uvedenymi v této expertize.

3. Vyrobky ,,AMIKOLY, ,,JUPOL LATEX MAT¢, ,JUPOL LATEX POLMAT* a ,JUPOL
LATEX SATEN“ vyhovuji pro pouZivini v potraviniiskych provezech, kde dochizi k jejich
nepiimému kontaktu s potravinami.

Nase vyjadieni se vztahuje na vyrobky odpovidajici vysledkiim testii a dokumentaci, dodané do Statniho
zdravotniho Gstavu zadavatelem, firmou JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko.

V souladu s Navrhem spoluprace EX 51373 12 ze dne 11.10.2005 doporuCujeme vySe uvedené
vyrobky posoudit zhlediska ochrany zdravi pfi praci, a to na Centru pracovniho lékafstvi CPL,

pracovi$ti Statniho zdravotathetstaympAvOTN! USTA!

' f l
Centrum zdrav &y W‘" .

2 sivotnich podmine  Do¢. MUDT. Lumir Komarek, CSc.
Arobdrova 48 vedouci Centra zdravi a Zivotnich podminek
100 42 Prane 10

Prilohy:

l. Protokol o vysledku laboratornich zkoudek & 12/05/201. Stanoveni organickych latek (VOC)
podle SOP 1/12. Vydala Akreditovana zkuSebni laboratof ¢. 1206.3 dne 08.02.2006 (1)

2. Protokol o vysledku laboratornich zkouSek & 12/05/203. Stanoveni organickych latek (VOC)
podle SOP 1/12. Vydala Akreditovana zkuSebni laboratof €. 1206.3 dne 07.02.2006 (1)

3. Protokol o vysledku laboratornich zkougek &.12/05/205. Stanoveni organickych latek (VOC)
podle SOP 1/12. Vydala Akreditovana zkusebni laboratof ¢. 1206.3 dne 25.01.2006 (1)

4. Protokol o vysledku laboratornich zkouSek & 12/06/005. Stanoveni organickych latek (VOC)
podle SOP 1/12. Vydala Akreditovana zkusebni laboratof ¢. 1206.3 dne 15.02.2006 (1)

5. Hodnoceni odolnosti va¢i dezinfekci a ¢&isténi materidlu JUPOL LATEX SATEN Expertiza
& 51373 12/2006 (1)

6. Protokol o senzorické zkoudce €. S12-1257/05, ze dne 16.01.2006 (1)

3



